Die richtige Be- und Entliftung fir Aluminium- und Stahlprofile

Alligemeine Hinweise fiir die Be- u. Entliiftung lhres Daches

Um die Entwicklung von Holzfaule und Schwamm in den Dachkonstruktionen zu
vermeiden, sollte der Dachraum trocken gehalten werden. Dies wird mit einer wir-
kungsvollen Be- und Entliiftung erreicht.

Alle Dacher sollten beliiftet werden

Temperaturunterschiede in der AuBen- und Innenluft, wasserdurchldssige Stellen
im Dach, Aktivitdten im Gebdude sowie Menschen, Pflanzen und Tiere kdnnen
Feuchtigkeit verursachen. Das Risiko fiir eindringende Feuchte besteht besonders
an Durchbriichen durch die Dampfsperre, wie beispielsweise an Elektroinstallati-
onen und Dunstabziigen, auch wenn ansonsten fir eine verntinftige Be- und Ent-
[iftung in Gebduden und besonders in feuchten Raumen gesorgt worden ist. Die

Bitte beachten Sie unbedingt Folgendes:

M Alle Abschnitte der Dachkonstruktion sind
einer genauen Bewertung zu unterziehen.

MDer Lufteinlass am Dachilberstand &
(Traufe) muss Uber dessen gesamte {5
Lange verlaufen. Eine freie Passage
des Luftstroms in allen Sektionen muss
gewdhrleistet sein, wobei zu beachten
ist, dass die Luft immer den Weg des
geringsten Widerstandes nimmt. Bei
richtiger Montage kann die kalte Luft im Traufenbereich unter der Dachhaut
eintreten, erwdrmt sich und steigt als warme Luft unter der Dachhaut bis in den
First / Pultbereich auf, wo sie zusammen mit der zu entliiftenden Feuchtigkeit
wieder aus dem Dach austritt.

M Es muss gewéhrleistet sein, dass sowohl der Hohlraum zwischen Dach und

aufsteigende warme Luft stoBt auf die Dachinnenseite, auf Wéarmebriicken sowie
andere kalte Fldchen, und aufgrund des Temperaturunterschiedes bildet sich Kon-
denswasser. Dies sammelt sich an einigen Stellen und kann somit Holzfdule und
Schwamm verursachen. Die Beltftung ist die beste Methode, um den Dachraum
trocken zu halten und durch Feuchtigkeit verursachte Schaden zu vermeiden. Mit
dem System-Zubehor aus unserem Lieferprogramm ist eine wirkungsvolle und
architektonisch richtige Losung kein Problem.

Aligemeine Regeln fiir eine gute Be- u. Entliiftung

Ein gutes Beliftungssystem sorgt fiir Feuchtigkeitsabfuhr und schiitzt vor zu star-
ker Uberhitzung des Dachraums. Verbesserte Warmedammung und Dichtigkeit
von Gebauden hat dazu geflihrt, dass der Ventilationsbedarf gestiegen ist. Dabei
sind die Gesetze und Richtlinien der verschiedenen L&nder einzuhalten.

Unterdach als auch die gesamte Dachkon-
struktion wirkungsvoll beltiftet wird. Dies
kann u. a. durch Liiftungstffnungen im
Unterdach an Traufe und First geschehen.

M Viele kleine Liiftergauben sind wirkungs-
voller als wenige grofBe.

W Bei Sparrenldngen tber 8 m kann der ’
Einbau von zusatzlichen Liftergauben
erforderlich sein. Dies gilt im besonderen
MaBe fiir geddmmte Dacher, bei denen der Luftwiderstand relativ hoch sein kann.

W Wenn Dachfenster, Erker und dergleichen den freien Luftstrom hindern, kann
der Einbau von Liftergauben tber und unter diesen Bauteilen notwendig sein.

M Luftein- und Luftauslass miissen im passenden GroBenverhdltnis zueinander
stehen. Geltende Normen zum Feuchteschutz sind zu beachten.

Im Folgenden zeigen wir lhnen einige Konstruktionsmaglichkeiten mit entsprechenden Losungsvorschlégen. Beachten Sie bei der Montage, insbesondere auch fiir die
Unterspannbahn und die vliesstoffbeschichteten Bleche, die geltenden Montagebestimmungen sowie die einschldgigen Regeln des deutschen Dachdeckerhandwerks.

Wahlen Sie die passende Dachkonstruktion.

1. Nicht ausgebaute Dachkonstruktion mit Traufbe- und Firstentliiftung

a) Montage ohne Unterspannbahn und mit nicht vliesstoffbeschichteten
Blechen:

Je besser die Be- u. Entlliftung funktioniert (abhéngig von Dachneigung und Dach-
tiefe), umso weniger Kondensat féllt an. Es ist davon auszugehen, dass bei dieser
Montagevariante jedoch ein Abtropfen von Kondensat nie ganz vermieden werden
kann. Achten Sie deshalb darauf, dass sowohl die Zuluft, als auch die Abluft immer
ungehindert ein- und austreten kann.

b) Montage ohne Unterspannbahn und mit viiesstoffbeschichteten Blechen:
Das auf die Bleche kaschierte Vlies hat die Eigenschaft, je nach Vliesstérke, ent-
sprechende Mengen von Feuchtigkeit zu speichern. Je dicker das Vlies, desto
mehr Feuchtigkeitsaufnahme ist moglich (auch abhéngig von der Dachneigung,
siehe vliesstoffbeschichtete Bleche Seite 22). Somit wird ein Abtropfen der Kon-
densatfeuchtigkeit bis zur Grenze der Aufnahmemenge verhindert. Der mit der auf-
kaschierten Vliesbeschichtung eintretende ,Speichereffekt endet mit Séttigung
der Kaschierung. Wichtig ist auch hier, dass die Be- u. Entliiftung ausreichend
funktioniert, um das Vlies so schnell wie maglich wieder auszutrocknen. Ist der
Séttigungsgrad der Vliesstoffbeschichtung tiberschritten, tropft es ebenfalls ab.
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¢) Montage mit Unterspannbahn und mit nicht vliesstoffbeschichteten Blechen:
Eine fachgerecht montierte Unterspannbahn, bei D&chemn mit entsprechender Dachnei-
gung, bietet den richtigen Schutz
vor Kondensatfeuchtigkeit. Auch
hier gilt: Die auf Konterlattung
verlegten Profilbleche im Zwi-
schenraum  ausreichend  zu
beliften. Die eventuell anfallen-
de Kondensatfeuchtigkeit wird
beim Abtropfen auf die Unter-

Achten Sie darauf, dass die Luft an der gesam-
spannbahn, unter den Dach- WCIIDETE 1k ERTRETE CIR RGN G R

treten und am First ungehindert austreten kann.
. ) ] Eine Luftzirkulation erfolgt nur, wenn Be- u. Ent-
CVEily A= RS CIOEIOER [iiftung funktionsfahig sind. Bei Dachern iiber 8
Be- und Entliiftung sorgt fir RASLELCUENN SR E D E QST
Beliiftung gesondert zu priifen.

latten durch in die Regenrinne

ein schnelles Austrocknen des
Zwischenraumes. Die Montage von viiesstoffbeschichteten Blechen auf ein mit Unter-
spannbahnen verlegtes Dach ist unnétig und bringt keinen zusétzlichen Erfolg. Achten Sie
darauf, eine den Anforderungen gerechte Unterspannbahn zu verwenden.
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2. Ausgebaute Dachgeschosse

Montage mit Unterspannbahn und mit nicht vliesstoffbeschichteten Blechen:
Bei Hausern mit ausgebauten Dachgeschossen oder Wandschrégen bis an die
Traufkanten mussen die Profilbleche grundsatzlich mit Unterspannbahn und Kon-
terlattung verlegt werden. Wird der Luftstrom nicht behindert und ist die Dachtiefe
nicht wesentlich Uiber 8 m, ist ein Lufteinlass an der Traufe und ein Luftauslass am
First ausreichend. Ist ein freier Luftstrom nicht gewéhrleistet, z. B. durch Dach-
fenster oder Erker, werden zusatzliche Liftergauben erforderlich. Liiftergauben,
welche Uber und unter konstruktiven Besonderheiten angeordnet werden, sichern
eine effektive Belliftung.
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Die beste Liiftung wird erzielt, wenn sich zwischen Traufe und First keine Hin-
dernisse befinden. Bei Hindernissen wie zum Beispiel Erker, Dachfenster usw.
sind weitere Liiftergauben zur Be- u. Entliiftung vorzusehen.

a) Montage ohne Unterspannbahn und mit nicht vliesstoffbeschichteten

Blechen:

Auch bei Carportddchern, die an vier Seiten offen sind, kann es zur Kondensat-
hildung kommen. Wenn eine Dachneigung von ca. 30 Grad bei der Planung der
Konstruktion nicht gewahlt werden kann, kommt es nicht ohne zusétzlichen Wind
zu der gewUnschten Luftzirkulation und dem damit verbundenem Abtragen von
Feuchtigkeit. Bei entsprechender Witterung Iasst sich ein Abtropfen bei den ge-
wohnlich sehr flachen Ddchern nicht vermeiden.

b) Montage mit Unterspannbahn und mit nicht viiesstoffbeschichten Blechen:
Von der Verwendung einer Unterspannbahn bei sehr weiten Sparrenabstdnden
oder zu flachen Déchern ist abzuraten. Da das Kondenswasser nicht einwandfrei
von der Unterspannbahn ablaufen kann, kommt es recht hdufig zu Ansammiungen,
die zur Bildung von ,Wassersacken zwischen den Sparren fihren. Die dadurch
ausgeweitete Unterspannbahn bietet eine gute Angriffsfldche fir den Wind und
wird in kurzer Zeit unansehnlich.

¢) Montage ohne Unterspannbahn und mit viiesstoffbeschichteten Blechen:
Eine ideale Moglichkeit das Abtropfen von Kondensat zu vermindern bieten in diesem
Fall viiesstoffbeschichtete Bleche.

4. Schleppdach / Wandanschluss

Maglichkeiten der Eindeckung wie unter Punkt 3 a/b/c beschrieben. Auch ange-
baute Rdume, wie z. B. Terrassentiberdachungen, miissen richtig be- und entliiftet
werden. Hierflir ist der Luftaustritt am Wandanschluss unerlasslich. Eine Méglich-
keit hierflir bietet der hinterliiftete Wandanschluss aus unserem Zubehérbereich.

First mit Entliiftungsschlitzen
s. Seite 38

Wandanschluss mit Entliiftungsschlitzen
s. Seite 39

Eigenschaften wie unter 1b beschrieben. Mit Viies beschichtete Bleche finden ins-
besondere Anwendung bei Carport- und Garagenddchern, Hallen und Lagerhal-
len mit nicht isolierten Dachern, Schlepp- und Schirmdédchern sowie sémtlichen
AuBendachern, die Tiber keine Warmedédmmung verfligen und wo aufgrund der wei-
ten Binderabstande der Einsatz von Unterspannbahnen nicht moglich ist. Achtung!
Nicht unter zehn Grad Dachneigung einsetzen. Bei Luftbewegung trocknet das Vies
schnell wieder aus.

e

Feuchtigkeit steigt nach oben und bildet Kondenswasser, das ohne richtige Liif-
tung von dem Dach abtropfen kann. Deshalb muss fiir ausreichend Luftstrom
gesorgt werden.

Abb. 8

Ein hinterliifteter Wandanschluss sorgt fiir den notigen Luftaustritt, damit sich
die Kondensathildung verringert.

Die oben beschriebenen Montagevorschldge beruhen auf langjahrigen Erfahrungen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter.
Die Verantwortung fiir die Bauausfiihrung, auch nach den geltenden Bestimmungen der jeweiligen Lander, tragt der ausfiihrende Handwerker!




